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Resumo

Com o advento da implantodontia moderna, tem sido cada vez maior a utilização 
de enxertos em bloco para reconstrução das reabsorções ósseas decorrentes das 
perdas dentais. O objetivo deste estudo é discutir, por meio de uma revisão de 
literatura, os mecanismos que levam à incorporação desses enxertos e alguns 
fatores a serem considerados em relação aos diferentes métodos de enxertia uti-
lizados atualmente.

Descritores: Enxerto ósseo; Implantes dentários; Regeneração óssea; 
Transplante ósseo.

Abstract

The modern implantodontics permitted an increase in the use of grafts to re-
construct the bone reabsorption caused by tooth loss. The aim of this work is to 
discuss, through a literature review, the mechanisms related to the incorporation 
of those grafts and some factors that will be considered taking into account the 
different grafting methods used nowadays. 

Key words: Bone grafts; Bone regeneration; Bone transplantation;  
Dental implants. 
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Introdução

Atualmente existe uma grande preocu-
pação em desenvolver técnicas para obter a 
regeneração óssea dos defeitos decorrentes da 
perda dental, principalmente para possibilitar 
a reabilitação por meio dos implantes osseoin-
tegrados. O objetivo deste artigo é descrever 
os mecanismos de incorporação dos enxertos 
ósseos em bloco e discutir algumas caracterís-
ticas dos diferentes tipos existentes para que 
o leitor possa distinguir as vantagens de cada 
um e escolher o mais adequado a cada caso na 
sua prática odontológica.

Revisão de literatura

Os enxertos ósseos podem ser divididos 
em autógenos (provenientes do receptor), homó-
genos (de outro indivíduo da mesma espécie), 
xenógenos (de indivíduo de espécie diferente) 
e de origem sintética. Atualmente, os mais uti-
lizados para enxertia em bloco são autógeno e 
homógeno; por isso, nos ateremos mais a esses 
dois tipos.

Enxertos autógenos
Os enxertos autógenos são considerados 

“padrão ouro” para as cirurgias de enxerto, pois 
têm potencial para reunir todos os principais fa-
tores positivos de incorporação: osteocondução, 
osteoindução, osteogênese e ausência de reação 
imunológica. 

Podemos subdividi-los em três tipos: me-
dular, cortical e córtico-esponjoso.

Os enxertos medulares diferem dos corti-
cais pelo padrão de revascularização, velocida-
de e mecanismo de remodelação. A vasculariza-
ção do enxerto medular se completa ao final de 
quinze dias e propicia a vinda de células mesen-
quimais indiferenciadas que se diferenciam em 
osteoblastos que, por sua vez, povoam a margem 
do enxerto e depositam matriz osteóide, provo-

cando um aumento da radiodensidade da área 
do enxerto no início1.

A maioria das células transplantadas mor-
re como resultado de isquemia ou é induzida a 
apoptose. Entre as células mais resistentes à is-
quemia estão as mesenquimais indiferenciadas, 
presentes na medula óssea, e as progenitoras de 
endotélio. Essas células podem sobreviver e ser 
estimuladas a proliferar em decorrência de mu-
danças na tensão de oxigênio e pH resultantes 
do transplante2. 

Os enxertos autógenos corticais, que pro-
piciam resistência mecânica, têm como caracte-
rísticas o osso inerte, acelular, cuja matriz não 
permite difusão suficiente para a sobrevivên-
cia dos osteócitos após o transplante, não sen-
do considerado osteogênico, mas constituindo 
um substrato osteocondutivo para formação 
óssea do receptor. Geralmente, o enxerto corti-
cal não sofre invasão de vasos sanguíneos até 
o sexto dia. Essa demora é atribuída à estrutu-
ra do osso cortical, pois a invasão de vasos so-
mente ocorre após alargamento dos canais de 
Havers e Volkmann pela reabsorção de suas 
paredes por osteoclastos, para posterior infil-
tração angiogênica1,2. 

Portanto, o reparo do osso cortical, dife-
rentemente do medular, ocorre inicialmente 
pela ação dos osteoclastos e somente depois é 
equilibrado por aposição de matriz óssea pe-
los osteoblastos. Segue um padrão de fora para 
dentro, ou seja, é maior na região superficial 
e, apenas em seguida, migra para as regiões 
internas3. Após certo período, mesmo sem a 
completa reposição do enxerto, os processos de 
reabsorção e aposição se equilibram. Esse equi-
líbrio caracteriza-se pela permanência do osso 
sem osteócitos (dito não viável) no interior do 
osso neoformado. Em geral, a linha divisória 
entre enxerto e osso neoformado pode ser reco-
nhecida apenas histologicamente1. 

Um estudo histológico sobre incorpora-
ção de enxertos implantados após ressecção 
tumoral relatou casos em que a orientação dos 
sistemas de Havers do enxerto permaneceu 
distinta do osso neoformado, mesmo após cin-
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co anos, e a região interna do enxerto, necrótica 
e acelular, o que demonstra que a extensão da 
reparação óssea estava relacionada à revascu-
larização. Neste trabalho, o tecido de reparação 
da maioria dos enxertos penetrou apenas pou-
cos milímetros e apenas 1 a 2 mm de osso foi 
depositado por formação intramembranosa na 
superfície externa4.

Os enxertos autógenos obtidos acarretam, 
geralmente, certos inconvenientes ao paciente, 
tais, como duas lojas cirúrgicas (doadora e re-
ceptora), maior morbidade pós-operatória, li-
mitação da quantidade de enxerto a ser obtida 
e potencial complicação de qualquer dos itens 
anteriores1.

Enxertos homógenos
Diante da impossibilidade de utilizar en-

xertos autógenos, os homógenos são considera-
dos os de primeira escolha, pois não requerem 
área doadora, podem oferecer grandes quanti-
dades de material, diferentes combinações de 
estrutura óssea (cortical, medular ou córtico-
esponjoso), ser processados (desmineralizados, 
liofilizados), pré-moldados (garantindo melhor 
adaptação no sítio receptor e menor tempo ci-
rúrgico), e são considerados osteocondutores.

Existem dois aspectos principais que in-
fluenciam na incorporação dos enxertos ho-
mógenos: a histocompatibilidade, na qual o 
transplante de enxerto ósseo fresco desenca-
deia uma resposta imunológica do receptor, 
sendo os antígenos mais comumente relacio-
nados aos transplantes associados às células 
do enxerto. Essa resposta imunológica pro-
vavelmente é a responsável pelo aumento no 
tempo de incorporação dos enxertos homóge-
nos2, e os métodos para tratamento desses te-
cidos antes da implantação.

A biópsia de enxertos homógenos eviden-
cia células inflamatórias crônicas, porém o as-
pecto histológico não é específico e há dificul-
dade de atribuir um componente imunológico à 
resposta inflamatória. Em uma pesquisa sobre a 
resposta imune aos enxertos homógenos, foram 

identificados anticorpos específicos em nove dos 
44 pacientes que receberam enxertos congelados 
e liofilizados, mas nenhum dos nove pacientes 
apresentou resultado clínico adverso5.

Em outro estudo, foram realizadas 23 bi-
ópsias de 16 pacientes, 9 a 78 meses após o trans-
plante de enxertos congelados de fêmur distal. 
Os enxertos de seis pacientes demonstraram 
infiltração por linfócitos, e alguns desses ca-
sos tinham baixa compatibilidade genética. No 
entanto, não foi possível relacionar claramen-
te a extensão da incorporação do enxerto com 
o nível de histocompatibilidade entre doador 
e receptor6. Em geral, os enxertos ósseos apre-
sentam altos níveis de incorporação quando as 
diferenças de histocompatibilidade são minimi-
zadas por rastreamento de DNA, ou se tratam 
os enxertos por meio de técnicas que reduzem a 
imunogenicidade1.

Devemos atentar também para o fato de 
que a utilização desses enxertos pode sensibili-
zar um paciente, inviabilizando ou dificultando 
futuros transplantes de órgãos2.

Como o enxerto se incorpora  
ao osso?

Às interações biológicas entre o material de 
enxerto e a área receptora, que resultam na for-
mação de osso com propriedades mecânicas ade-
quadas, dá-se o nome de incorporação. Os even-
tos que ocorrem durante esse processo são2:

1. Formação do hematoma com liberação de 
citocinas e fatores de crescimento;

2. Inflamação, migração e proliferação de cé-
lulas mesenquimais e desenvolvimento de 
tecido fibrovascular dentro e ao redor do 
enxerto;

3. Invasão de vasos no interior do enxerto 
por meio dos canais de Havers e Volkmann 
preexistentes;

4. Reabsorção da superfície do enxerto pelos 
osteoclastos;

5. Formação óssea na superfície do enxerto.
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Como os enxertos ósseos  
são processados?

Atualmente, todos os enxertos homógenos 
são processados para diminuir a indução de res-
posta aguda de rejeição7. 

O primeiro tipo de processamento é o da 
estocagem. O osso, normalmente, é obtido quan-
do o processo de necrose tecidual se encontra na 
fase inicial de isquemia. Fases avançadas de ne-
crose e proliferação bacteriana são indesejáveis 
porque as enzimas liberadas podem danificar a 
matriz óssea, formar toxinas e aumentar o ris-
co de infecção. Tais eventos são resultantes de 
hidrólise e oxidação, processos que requerem 
água em fase líquida. Assim, a base de todos os 
processos de estocagem é a redução de água em 
estado líquido a níveis mínimos6.

O ultracongelamento pode ser utilizado 
para imobilizar a água, pois, a uma temperatura 
de -80ºC, toda a água existente no bloco encon-
tra-se cristalizada. Ao mesmo tempo, as células 
são inviabilizadas pela formação de cristais de 
gelo no seu interior4,8, o que pode ser associado à 
diminuição da resposta imunológica a esse tipo 
de processamento. Não há mudança nas pro-
priedades mecânicas do enxerto8,9.

Outro método de remoção de água é o da 
secagem do osso por meio de freeze drying, pro-
cesso pelo qual a água passa do estado sólido 
ao vapor, diretamente. Secar a partir do estado 
de congelamento ajuda a prevenir alterações de-
gradativas que ocorrem durante a secagem nor-
mal, tais como a desnaturação protéica. Além de 
não inativar micróbios, o freeze drying preserva a 
viabilidade de vírus e bactérias7e diminui a re-
sistência à torção e à flexão, ficando inalterada a 
resistência à compressão9.

A remoção do tecido necrótico e da medu-
la óssea dos ossos medulares é o objetivo dos 
processos de lavagem e descelularização dos 
enxertos. Esse tipo de processamento diminui a 
intervenção dos macrófagos nos processos ini-
ciais da reparação, acelerando, assim, sua incor-
poração10. Além disso, reduzem a quantidade de 
vírus e príons presentes no osso11.

Em relação aos processos de desinfecção e 
esterilização, os mais comumente utilizados são 
irradiação e óxido de etileno. A irradiação gama 
a doses de até 25 kGy não parece afetar as pro-
priedades mecânicas do osso nem a sua incorpo-
ração in vivo e alcança níveis seguros de esteri-
lização para a maioria das bactérias. Entretanto, 
não é eficaz para todos os tipos de vírus, sendo 
os menores muito radioresistentes, nem afeta os 
príons, pois mesmo com uma dose de 50 kGy 
não há redução significativa12. Em relação à bio-
mecânica, doses de até 30 kGy não resultam em 
mudança significativa na resistência do enxer-
to, porém doses maiores provocam uma queda 
significativa na resistência à fratura. Esse efei-
to é aumentado nos enxertos congelados a seco 
( freeze dryied) 9.

Em relação à utilização de óxido de etile-
no, que é efetiva para todos os grupos de micro-
organismos, a maior preocupação é sua toxicida-
de, particularmente a genotoxidade, para a qual 
não há um nível seguro. Por isso, sua utilização 
para a realização do processo de esterilização 
de tecidos está diminuindo. Entretanto, alguns 
estudos em humanos têm demonstrado que a 
esterilização por óxido de etileno é clinicamente 
efetiva. Não há alteração em relação à biomecâ-
nica do enxerto13,14.

O processo de desmineralização é utili-
zado para expor o colágeno da matriz orgâni-
ca do enxerto e, conseqüentemente, as Bone 
Morfogenetic Protein (BMPs) (proteínas ósseas 
morfogenéticas), fatores responsáveis pela qui-
miotaxia de células mesenquimais indiferencia-
das e indução da sua diferenciação em células 
osteoprogenitoras. Assim, o intuito é tentar au-
mentar o potencial osteoindutor do enxerto. A 
fase mineral do osso pode ser facilmente remo-
vida com 0,5 ou 0,6 NHCl, deixando a matriz or-
gânica intacta15. A desmineralização com ácido é 
uma forma efetiva de inativação viral e de remo-
ção dos elementos celulares, diminuindo, assim, 
o seu potencial imunogênico. Esse processo di-
minui significativamente todas as propriedades 
biomecânicas originais do tecido ósseo8.
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Conclusão

A utilização dos enxertos em bloco para 
reconstrução dos rebordos alveolares é uma 
realidade e está intimamente ligada à terapia 
implantar. Os diversos fatores que influenciam 
a escolha do melhor método de enxertia a ser 
utilizado passam pelo conhecimento dos parâ-
metros citados neste artigo e em muitos outros 
não abordados, e podem parecer inicialmente 
um desafio, mas, sem dúvida, o domínio das 
técnicas existentes e das outras que surgirão é 
o ponto de partida para o profissional que pro-
cura o refinamento de seus procedimentos e a 
excelência de seus resultados.
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